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COME INSERIRE I PRODOTTI TENAX A CAPITOLATO




TENAX FVP

Agglomerato tessile di fibre naturali biodegradabili (fibre cellulosiche: 100% viscosa) ad azione vegetativa e consolidante, contenente sementi di specie erbacee e fertilizzanti granulari. Il materiale dovrà corrispondere in ogni aspetto alle seguenti caratteristiche:

• peso unitario (ISO 9864) 
g/m2 
150

• spessore (ISO 9863) 
mm 
2

• resistenza a trazione MD(1) (ISO 10319) 
kg/m 
7

• resistenza a trazione TD(2) (ISO 10319) 
kg/m 
8

• periodo consigliato di semina 
da marzo a inizio settembre

(1) MD: direzione longitudinale, parallela alla lunghezza del rotolo

(2) TD: direzione trasversale, parallela alla larghezza del rotolo

Il materiale dovrà essere prodotto, controllato e testato secondo le procedure del Sistema di Qualità Tenax implementato in accordo con la norma ISO 9001:2000.
